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WYDZIAL INZYNIERII PHGCES&WEJ MAT HlALGWEJ | FIZYKI STOSDWANEJ

Ocena grubosci i struktury powtoki cynkowej na tasmie stalowej

do umowy BZ-202-9/2009 (2)

Wykonano dla:
CYNK-MAL S.A.
Patnowska 48
59-220 Legnica

Wykonawca: dr inz. Barbara Kucharska
tel.ffax. 34 3250721
e-mail: bratek@wip.pcz.pl
tel.kom.: 604623866
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42-200 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 19, tel./ffax (0-34) 325 07 21, e-mail: iim@mim.pcz.czest.pl
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1. Materiat

Do badan dostarczono tasme o wymiarach przekroju poprzecznego:

- z powloka 31.0x4.1mm
- bez powtoki 29.9x3.9mm.

2. Struktura stali

Struktury stali badano z uzyciem mikroskopu Axiovert. Badano przekréj poprzeczny wyrobu.

Stal o strukturze ferrytycznej (typ armco) o wielkosci ziaren 8.0 wg PN-EN 1SO643:2005.

Struktura stali 200x, Strefa odweglenia pod powtoka 100x, traw. Nital
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